
筛目\粒径对照参考表 

（U.S.SCREEN 目美国标准） 

目  筛目  粒径 

（μm） 

 筛目  粒径 

（μm） 

 筛目  粒径 

（μm） 

5 4000 120 125 (1000) (12.5) 

10 2000 140 105 1250 10 

20 841 170 88 (1500) (8.3) 

30 590 200 74 (2000) (6.3) 

40 420 230 62 2500 5 

50 297 270 53 (4000) (3.1) 

60 250 325 44 5000 2.5 

70 210 400 39 (6000) (2.1) 

80 177 625 20 (8000) (1.6) 

100 149   10000 1.3 

 

注：括号内的数据微推算数，仅供参考。 

 


